TEXTILE TISSE

KRETA

100% polyester

Couleurs 3

Type de fibre Synthétique
Imperméable Non
Indice de boulochage 3
(1-5)

Résistance a la lumiére 5

(1-8)
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Adapté aux enfants vV
Convient aux animaux VvV

Le lavage a la main ou en machine n’est pas
recommandé, méme si la housse est amovible.
En outre, si vous passez 1l'aspirateur, nous
vous recommandons vivement d’'utiliser un
Nettoyage embout a poussiére et de ne pas faire usage
de trop de force. Un spray nettoyant peut
étre utilisé, mais il convient d’'en vérifier
d’abord 1'efficacité sur des zones peu ou pas
visibles.

Non recommandé Recommandé Trés recommandé
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TEXTILE TISSE

LAWA

82% polyester, 9% viscose, 7% coton, 2% nylon

Couleurs 3

Type de fibre Synthétique

Imperméable Non

Indice de boulochage 4-5

(1-5)

Résistance a la lumiére 4

(1-8)

Résistance a 1'abrasi 7
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Adapté aux enfants vV

Convient aux animaux vV

Le lavage a la main ou en machine n’'est pas
recommandé, méme si la housse est amovible.
En outre, si vous passez 1l'aspirateur, nous
vous recommandons vivement d’utiliser un
Nettoyage embout a poussiére et de ne pas faire usage
de trop de force. Un spray nettoyant peut
étre utilisé, mais il convient d'en vérifier
d’abord 1’'efficacité sur des zones peu ou pas
visibles.

Non recommandé Recommandé Trés recommandé
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SUMATRA

100% polyester

Couleurs 1

Type de fibre Synthétique
Imperméable Non
Indice de boulochage 4-5
(1-5)

Résistance a la lumiere 6

(1-8)

Résistance a 1'abrasion 20.000 ‘i
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Le lavage a la main ou en machine n’est pas
recommandé, méme si la housse est amovible.
En outre, si vous passez 1l'aspirateur, nous
vous recommandons vivement d’'utiliser un
Nettoyage embout a poussiére et de ne pas faire usage
de trop de force. Un spray nettoyant peut
étre utilisé, mais il convient d’'en vérifier
d’abord 1'efficacité sur des zones peu ou pas
visibles.

Non recommandé Recommandé Trés recommandé
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TIBTEEIE?E

100% polyester

Couleurs 2

Type de fibre Synthétique
Imperméable Non
Indice de boulochage 4-5
(1-5)

Résistance a la lumiére 7

(1-8)

Résistance a 1'abrasion
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Le lavage a la main ou en machine n'est pas
recommandé, méme si la housse est amovible.
En outre, si vous passez 1l'aspirateur, nous
vous recommandons vivement d’utiliser un
Nettoyage embout a poussiére et de ne pas faire usage
de trop de force. Un spray nettoyant peut
étre utilisé, mais il convient d’en vérifier
d’abord 1'efficacité sur des zones peu ou pas
visibles.

Non recommandé Recommandé Trés recommandé
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TEXTILE TISSE

RIVER

41% polyester, 59% polypropylene

Couleurs 8

Type de fibre Synthétique

Imperméable Non

Indice de boulochage 4

(1-5)

Résistance a la lumiere 4-5

(1-8)

Résistance a 1l'abrasion
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Adapté aux enfants Vv

Convient aux animaux Vv

Le lavage a la main ou en machine n'est pas
recommandé, méme si la housse est amovible.
En outre, si vous passez l’aspirateur, nous
vous recommandons vivement d’utiliser un
Nettoyage embout a poussiére et de ne pas faire usage
de trop de force. Un spray nettoyant peut
étre utilisé, mais il convient d’en vérifier
d’abord 1'efficacité sur des zones peu ou pas
visibles.

Non recommandé Recommandé Trés recommandé
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