


Wesentliche Merkmale Leistung

System zur 
Bewertung und 
Überprüfung 
der Leistungs-
beständigkeit

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation

Polymerart Polypropylen

System 1
EN 14889-

2:2006-11

Farbe Farblos

Dichte [kg/m³] 910

Faserform (Längsrichtung) Gerade

Faserform (Querschnitt) Rund

Feinheit [dtex] 6.6

Faserlänge [mm] 17.7

Zugfestigkeit [cN/tex] 31.9

Schmelzpunkt [°C] 160-170

Entzündungstemperatur [°C] > 300

Einfluss auf die Konsistenz von Beton 
[Faserdosierung in kg/m³,
Vebe-Zeit [s] mit Fasern,
Vebe-Zeit [s] ohne Fasern]
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Release of dangerous substances NPD


